
ГОСЭКСПЕРТИЗА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
МАТЕРИАЛОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Скляров Сергей Владимирович
Начальник отдела строительных экспертиз
АУ «Управление государственной
экспертизы проектной документации»



Автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации» 
тел.: (3467) 35-99-35 (приёмная) тел.: (3467) 36-30-46 (сектор приёма документации) сайт: exp86.ru

По поручению Службы жилищного и 
строительного надзора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
во исполнение поручений Губернатора 
автономного округа, в нашем 
Учреждении создана Лаборатория 
неразрушающего контроля согласно 
действующему законодательству 
Российской Федерации, что 
подтверждает полученное свидетельство 
об аттестации.



Ямало-Ненецкий АО

Свердловская область

Тюменская 
область

Курганская 
область

Лаборатория оснащена современным и передовым 
оборудованием, отвечающим всем требованиям и 
стандартам, действующим в области неразрушающего 
контроля и других видов испытаний.

Персонал лаборатории проходит периодическую 
проверку и аттестацию, регулярно подтверждает 
знание правил безопасности по системе 
Промбезопасности. Специалисты аттестованы на II 
уровень неразрушающего контроля в г. Москве в 
соответствии с действующим законодательством.
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Лаборатория выполняет
следующие виды испытаний:

• Определение прочности бетона массивных монолитных
конструкций ультразвуковым методом

• Определение прочности кирпича

• Замер толщины материала металлических конструкций

• Определение прочности бетона свай ультразвуковым методом

• Измерение усилия вырыва тарельчатых дюбелей

• Измерение толщины защитного слоя бетона в ж/б конструкциях

• Измерение толщины декоративных, лакокрасочных и других видов 
покрытий (от 0 до 15 мм)

• Неразрушающий контроль прочности бетона методом отрыва со 
скалыванием и методом скалывания ребра
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ПРОВЕРОК 
СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ

• Измерение усилия вырыва фасадного
анкера (крепежные системы вентилируемого
фасада)

• Определение прочности стеновых блоков (сибит,
поревит, газоблок и т.п.)

• Определение длины свай

• Тепловизионная съёмка ограждающих конструкций здания

• Определение теплопроводности строительных и 
теплоизоляционных материалов (твёрдых, волокнистых, сыпучих) 
в т. ч. в полевых условиях

• Измерение поверхностной температуры материалов, температуры 
сыпучих и др. материалов, температуры материалов на 
расстоянии

• Измерение скорости движения воздуха в вентиляционных каналах 
естественной вентиляции
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• Контроль влажности широкого спектра твёрдых и сыпучих 
материалов (бетона, кирпича, песка, щебня, древесины, 
материалов на основе древесины и т. д.) в т. ч. в полевых 
условиях

• Измерение уровня освещённости в помещении

• Измерение параметров микроклимата помещений: 
температуры, влажности

• Измерение скорости движения воздуха в вентиляционных 
каналах автоматической системы вентиляции

• Измерение объёмного расхода воздуха на входных 
выходных отверстиях автоматической системы вентиляции
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Также проведено выполнение лабораторных 
испытаний выполненных работ и применяемых 
строительных материалов по заявкам сторонних 
организаций на договорной основе и выдано:

2017 год – 46 актов контроля;

2018 год – 56 актов контроля;

2019 год – 25 актов контроля (за 10 месяцев).

При проведении лабораторных и иных испытаний 
выполненных работ и применяемых строительных 
материалов в рамках государственного 
строительного надзора выдано:

2017 год – 423 акта контроля;

2018 год – 455 актов контроля;

2019 год – 556 актов контроля (за 10 месяцев).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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